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Technologiczne mozliwo$ci wykorzystania wyodrebnionych
biotypéw Yucca filamentosa L. na tle anatomicznego
poréwnania lisci

Possiblilities of technological exploitation of selected Yweca filamentosa 1.. biolypes.
Studies on the basis of anotomical leal comparison

ZDZISLAW KRZYSZTALOWSKI

Badania nad anatomiczna budowa liscia jukki byly przeprowadzane
przez nielicznych autoréw: Vetillard (1876), Dodge (1897), T re-
lease (1902), Camin (1937).

Ligé jukki wloknistej posiada mocno zgrubiala, pokryta substancjami
woskowymi skérke, w ktérej tak po stronie gérnej, jak i dolnej wystepuja
otwory szparkowe. W przekroju anatomicznym komérki epidermy wykazuja
silne zgrubienie zewnetrznych $cian, natomiast Sciany wewnetrzne sa deli-
katne. Je$li chodzi o rozmieszezenie szparek oddechowych, trudno jest
ustali¢ réznice miedzy strona gérna i dolna liscia. Sa one, jak to ma miejsce
rowniez u innych roélin kserofitycznych, w mniejszym lub wigkszym stopniu
wglebione i posiadaja slabe listwy zgrubiajace. Wglebienie to powstalo,
jak podaje Schulze R.(1893), na skutek uwypuklenia si¢ graniczacych
komdérek epidermy.

Pod skérka tak na gérnej, jak i dolnej stronie liscia, znajduja sie warstwy
tkanki asymilacyjnej bogatej w chloroplasty. Jest to szczegélnie widoczne
u podstawy liscia, gdzie wystepuja 3 rzedy specjalnej tkanki asymilacyjnej
w przeciwienstwie do wyzej lezacej czeSci liscia, ktéra ma chloroplasty
bardziej réwnomiernie rozlozone na calym przekroju (Camin E. 1937—
38). Poschl (1932) podaje, ze zawarto$¢ chlorofilu jest wyzsza po stronie
wierzchnej lisei niz na stronic dolnej.

W Srodku przekroju liscia znajduje sie podstawowa do$é luina tkanka
mickiszowa, skladajaca si¢ z cienko$ciennych okraglych komdérek paren-
chymatycznych zawierajacych chloroplasty. W tkance tej mozna zaobserwo-
waé komdrki zawierajace rafidy szezawianu wapnia.

W tkance mickiszowej wystepuja rozrzucone w masie mickiszu, kolla-
teralne wiazki, wykazujace typowa budowe dla rodlin jednolidciennych.
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Skladaja si¢ one z tkanek; drewna i lyka, otoczonych w ksztalcie sierpa
sklerenchymatyczna tkanka wldknista. Wiazki te pod wzgledem swojej
budowy anatomicznej wykazuja réznice, ktére sa bardzo interesujace z tech-
nologicznego punktu widzenia, poniewaz wiaza sie one z zagadnieniem
wydajnodei i jakodei otrzymywanego wldkna.

Réznice te dotycza wielkoSci, ksztaltu wiazek, wystepowania i procento-
wego udzialu drewna, Iyka i wlékna w wiazkach, budowy i ksztaltu ko-
morek wlokna oraz wladciwoéei chemi-
cznych wlékien. Powodem tych réznic
moga by¢ nastepujace okolicznoéei:
przede wszystkim gatunek jukki, a
w przypadku Yueca filamentosa wy-
odrebnione biotypy, nastepnie warunki
rozwoju rosliny i w koncu rozmiesz-
czenie clementéow w ligein (podstawa,
srodek, wierzcholek).

Wzajemne oddzialyvwanie  tych
wszystkich czynnikéw odzwierciedla
sie w fakcie wahan jakodci i iloéei
wildkna.

Rye. 1. Przekrdéj poprzeczny przez lisé Przy rozpatrywaniu jakiegokolwick
Yueca filamentosa L. w Srodku jego dlu- pojedynczego liscia natrafia sie na
gosei. wyrazne roznice w miare lego czy be-

dzie si¢ badalo jego dolna czeéé, rodko-

wa, czy tez wierzcholek. Ogélnie ilo$¢ wiazek na réznych wysokosciach lis-
cia — z wyjatkiem czeSci szezytowej nie wykazuje zbyt wielkich réznic.

Jak podaje Engler A (1889, 1934), w pedzie podziemnym u Y. filamentosa
poszezegilne wiazki sy od siebie odseparowane.

Na przekroju poprzecznym sa one najezesciej rozmieszezone spiralnie, zgodnie z ukla-
dem lifei. loéé wiazek w dolnej czeSei pionowego pedu podziemnego jest wieksza niz
w gornej, gdzie znajduja si¢ podstawy lisci, gdyz rozchodza sie one do poszezegdlnych
lisei.

U gatunku Ywucea filamentosa miedzywezla pedu sa do tego stopnia skrécone, ze
trudno je rozpoznaé i wydaje sie, Ze na tak skréconej lodydze liscie nie sa rozmieszezone
kolejno, jedne nad drugimi, lecz osadzone jakby w jednej plaszezyinie.

Ponizej przedstawiono trzy zdjecia (negalywy) przekrojow poprzecznych przez ped
podziemny jukki i zd jecie wyjasniajace miejsca, z ktérych wykonano przekroje, Negatywy
wykonano bezposrednio z preparatéw anatomicznych w rzutniku fotograficznym. Od-
leglos¢ plaszezyzny preparatu od papiern fotograficznego wynosila 53 em. Zdjecia te
wyjasniaja fakt, ze z kazdego liscia przechodzi do skréconej lodygi cala grupa wiazck,
ktore przenikaja gleboko do wnetrza. Pdzniej schodza wzdluz pedu podziemnego w ddl,
nie pionowo, jak jest u roélin dwulisciennych, ale pod kaltem do osi pedu w kierunku
jego powierzehni. Taki kierunek tlumaczy, dlaczego sa one rozrzucone w czedei Srodkowej
przekroju poprzecznego, a bardziej skupione na obwodzie — szezegilnie u dolnej czeei
pedu podziemnego.
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Ryc. 2. Podstawa pedu podziemnego Yuweca filamen-
tosa L.

Ryc. 3. Srodek pedu Yucea filamentosa L.
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Ryc. 4. Przekroj poprzeczny pedu Yucca filamentosa w gér-
nej jego czedci, miejsce tuz pod podstawa pierwszego liscia
rozety nadziemne]

Ryc. 5. Cze$é nad- i podziemna z uwidocznieniem miejsc,
z ktérych pochodza przekroje anatomiczne pedu pod-
ziemnego
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Hosé wiazek, jaka obserwuje sie w dojrzalym lidciu, jest okreslona od
samego poczatku rozwoju liscia. Moze sie ona nieco w przekrojach poprzecz-
nych zmieniac z réznych przyczyn, np. gdy w pézniejszym stadium we-
getacy juym liscia wiazka rozpadunice sie na kilka czedei Tub gdy parenchyma
polozona wokolo obumiera. Wowcezas wiazka zblizona do powierzehni liseia
(na skutek zdrewnienia i zachodzacych, zwiazanych z tym, proceséw che
miczno-fizycznych), zmienia swe polozenic w ligciu i w koficu wydobywa sie

Ryc. 6. Regularnie zbudowana wiazka Rye. 7. Mala wiazka czyslego widkna
ze Srodka ligcia.  Widoczne polksiezy-

cowale podklady wlokna

z liscia, zwisajuc na zewnatrz w formic nitek charakterystyeznyveh dla Yucea
filamentosa, ktore przyczynily sie tez do ustalenia nazwy tego galunku
(Engler A, — Prantl K. 1889, 1934).

W osamej budowie wiazek, w zaleznogei od umicjscowienia w przekroju,
zachodza rownicz pewne réznice. Najwieksze i najregularniej zbudowane
wiazki, wystepujac w tkance miekiszowej, sa nieco zblizone do gornej po-
wierzehni liscia. Ukladaja sie one swymi lykami w kierunku najblizej po-
lozonej skarki lisciowej, a drewno zwraca sie w kierunku przeciwnym. Szereg
wielkich wiazek przewodzacych, znajdujacych sie w érodku ligcia, zwraca
swoja czesé lykowa ku dolnej stronie liscia. Nastepnie, w miare posuwania
sie od wnetrza liscia w kierunku partii zewnetrznych, wigzki staja si¢ coraz
muicjsze, gdyz tak lyko, jak i drewno ulegajy redukeji. Zupehic brzeine
partie liscia zawieraja wylacznie czyste wiazki wldkien sklerenchymatycz-
nych, stanowigce tkanke mechaniczna.

Gwaltownosé zachodzacych zmian w budowie i wielkoéci wiazek uzales-
niona jest tez od miejsca w przekroju poprzecznym ligcia. W érodku liscia,
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w najgrubszej jego czeSci, zmiany zachodza wolniej w przeciwienstwie do
cienkich miejsc liscia, najbardziej oddalonych od $rodka szerokodei, gdzie
nastepuje szybsze przejcie od wiazek przewodzacych w pelni wyksztalco-
nych do peryferyjnych, zredukowanych wiazek wlékien mechanicznych.

Ogélnie mozna przyja¢, ze wiazki w liciu maja jednak pewien uklad
systematyczny. Camin E. (1937—38), oprécz wiazek normalnie polo-
zonych, lezacych osobno w przekroju poprzecznym, oddzielonych od siebie
w swoim przebiegu wzdluz, wyréznia jeszcze inne ulozone poprzecznie lub
skoénie do gérnej lub dolnej powierzchni liscia. Prawdopodobnie sa to bardzo
delikatne, i trudno zauwazalne, poziome lub skosne polaczenia wigzek
przebiegajacych wzdluz. Pewnych technologicznych sugestii tego mozna sie
dopatrywaé w wynikach pracy A. Th. Cz a ji (1941), ktéry badal wszech-
stronnie elementarne wlékna jukki.

Wystepuja réwniez anomalia w budowie wiazek. Moga by¢ takie, w kto-
rych poklady wlékna po jednej stronie zupelnie nie beda wyksztalcone,
albo tez takie, u ktérych bedzie ono wyksztalcone slabiej, podczas gdy po
drugiej stronie wiazki wytworzy si¢ normalnie. W wypadku bliskiego po-
lozenia dwéch wiazek moga sie one polaczy¢ i wiwezas wystepuja dwie
czeSei drewna, a miedzy nimi dwie grupy komérek wldkien (Camin E.
1937—38, Poschl V. 1932).

BADANIA WLASNE

Wlasne badania anatoiniczne mialy na celu ustalenie réznic w ilosci
wiazek w wyodrebnionych biotypach, co moze mie¢ ewentualny wplyw na
ilogé i jako$é otrzymywanego wldkna.

Celem przeprowadzania badai i poréwnan anatomicznych w wyodrebnio-
nych biotypach, pobrano ze zbioru letniego liscie a z nich wycinki 3 cm ze
érodka dlugosci calkowitej. Prace anatomiczne obejmuja biotypy 1,2 (wy-
laczone nastepnie ze szczegélowych pomiaréw morfologicznych), 3, 4, 51 6.

W tabeli 1 podano zestawienie érednich pomiaréw morfologicznych wy-
odrebnionych lisci'.

Metodyka przygotowania materialu polegala na uprzednim utrwala-
niu wycinkéw przez 48 godzin w mieszaninie spirytusu, gliceryny i wody
destylowanej w stosunku 1:1:1. Nastepnie przeprowadzono 5 kapieli ma-
jacych na celu stopniowe ich odwodnienie. Przez pierwsze 10 godzin kapano
je w wodzie destylowanej, nastepnie za$ odwadniano w alkoholach: w 30%
przez 3 godziny, w 50% przez 8 godzin, w 70% przez 19 godzin, w 95%
przez 19 godzin i w absolutnym (100%) przez 18 godzin. Rozjasnienie
objektéw wykonywano w mieszaninie ksylenu ze spirytusem etylowym,

1 Oméwienie metodyki nad wyodrebnieniem biotypéw jukki wlGknistej zostanie po-
dane w osobnym artykule.
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TABELA 1

Srednie pomiarow morfologicznych ligci wyodrebnionych biotypéw

Szerokose ligeia w mm Grubodé liscia w mimn

u- Odle-
Zos¢ . | | glosé
by Wi j- " | . Srodka
g calko- .| wérod- w érod- Srod K
Nr Bio- RS v - i S
lr'] II:I P u pod- \t'.:::::j ku ddu- 1?):im u pod- \:‘-;;:‘ o “:ullm e
P lideia P e godei I i pLazt) dlugo- zenia
stawy | kosci £ szezytu | stawy SZero- szezytu | o4 pod-

o rzewe- | CAKO- ligcia koset -|.5% €= | “yisnin | %6 n
Praewe= 1 witej S kowitej =0 stawy
Zenia W mm

ey

(| 60,4 39,1 16,7 33,0 15,6 6,57 4,01 1,4 0,59 48
2 55,11 30,3 17,6 | 40,0 | 231 |6,72| 4,62 1,57 | 0,72 43
544 [ 18,1 138 | 274 | 153 [ 4,22 3,00 | 0,90 | 0,46 39
4 54,4 | 221 14,0 | 264 | 151 [ 3,00] 251 | 0,73 | 045 | 35
5 59.1 | 343 | 228 | 493 | 25,2 | 6,27 3,76 | 0,98 | 051 | ‘37
6 45,6 2007 16,5 31.3 19,9 3.36 2.62 0,73 0,47 25

zwickszajac ciagle dawke ksylenu od 25% przez 36 godzin, poprzez 50%
przez 12 godzin i 75% przez 6 godzin do 100% ksylenu, ktérym macerowano
przez 12 godzin. Nastepnie po zlaniu ksylenu wycinki zalano parafina
i wstawiono do termostatu na 48 godzin, gdzie utrzymywano temperature
S56°C. Parafing dwukrotnie zmieniano - zalewajac nowa. Utrzymanic Lej
temperatury powodowalo parowanie ksylenu z tkanek, na miejsce ktérego
wnikala plynna parafina. Ten tok postepowania w pewnym stopniu niwe-
lowal znaczne roznice w twardodei skorki, wiazek oraz otaczajacych tkanck
i umozliwial otrzymanice preparatéow przy pomocy mikrotomu z wycinkow
zatopionych w blokach parafinowych.

Dla przykladu podaje sie¢, ze np. E. Cam i n (1937—38) dla otrzymania
calych preparatéw liscia i wlékna technicznego, zatapiala obiekty w celo-
idynie, a do badan wlékien elementarnych uzywala perhydrolu stosujac
maceracje wedlug K i ssera. Natomiast T o b 1e r dla uzyskania skrawka
przekroju liscia zaleca krajanie go po uprzednim moczenin w mieszaninie
glicynowo-alkoholowej (Cam in E. 1937—38). Do badan wlasnych wy-
konano preparaty anatomiczne lisci 6 biotypéw w 5 powtérzeniach i utrwa-
lono je w balsamie kanadyjskim.

Przeliczano wiazki przewodzace duze, normalnie wyksztalcone i zre-
dukowane male wiazki wlékien mechanicznych lezace najezeéciej na ohrze-
zach przekroju poprzecznego liscia. (tab. 2).

Roéznice graniczne

1) dla wiazek duzych = §,8
2) dla wiazek malych = 20,9
3) dla wszystkich wiazek . e

w przekroju liscia = 21,7
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TABELA 2

Zestawienie przeliczen ilogei wiazek w przekroju poprzecznym liseia
) Powtorzenia Srednia ilose

Biotyp ; : 2 . 5| wiazek

1 '. T ] ; B

I 1* | 61 53 | 6By (S . oY 9.8
2 0o | 136 76 16 | 10 07,6 |

3 61 | 189 | 1AL | 17T | 169 | 1674
—t

1 D4 (51 52 60| b | 60,2

2 2 91 107 ! 8 | 7L | 8 | 882

3 145 176 | 138 | 131 152 | 1484
I 5 | 18 | 72 | 62 | 58 | 652 |
3 2 89 82 | 8 | 6 | 103 | 81,2 |
3 145 60 | 158 | 138 | 161 | 1524 |
1 36 73 | 6t | 39 1 37 61,2 |
4 2 36 | 45 a0 B0 44 41,0
3 92 1g | 11 |89 101 102,2 |
| 78 & | s | 93 sl 84,2 |

5 2 125 | 144 | 123 | 1533 | 151 139,2
3 203 | 229 | 207 | 246 | 232 223,4 ‘
I 59 | 63-| 73 | 60 | 62 | 636 |

6 | 2 | 45 st | 54 | 87 | 40 | 614
3 | 104 144 127 147 | 102 | 1250 i

* 1 — wiazki duge - 2 Koncowe;
2 — wiazki male;
3 — suma wiazek.

Aby otrzymad Scisla odpowiedz na pytanie dotyczace réznic w ilosei
wigzek w lisciach wyodrebnionych biotypdw, przeprowadzono analize sta-
tystyczna.

Przeliczono pojedyncza analize wariancji, na podstawic ktérej obliczono
F empiryczne Snedecora (F,). W przypadku gdy F, bylo wigksze od
I' tablicowego (dla poziomu istotnosci P = 0,05) obliczano réznice graniczna
dla danych kombinacji (najmniejsza roznice udowodniona = t sp). Roéznice
miedzy $rednimi iloSciami wiazek rozpatrywanych biotypow, przekracza-
jace roznice graniczna, traktuje sie jako istotne.

Najwieksza ilocig wiazek duzych wykazaly sie liscie wyodrebuionego
biotypu 5 (84,2). Pozostale biotypy charakteryzowaly si¢ nizszymi ilo$ciami.
Wahania ilodci wiazek duzych w przekrojach anatomicznych lisei biotypow
1, 2, 3, 4 i 6 mieszcza si¢ w granicach od 59,8 (1) do 65,2 sztuk.

Wystepowanie wiazek malych w liSciach poszczegélnych biotypéw jest
bardziej zréznicowane.
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Najwigksza ilodcia wiazek malych charakteryzuja sie przekroje poprzeczne
lisei biotypu 5 (139,2), nastepnic grupa 1, 3, 2 (107,6 — 87,2 — 88,2),
nastepunie 6 (61,4) i w koneu biotyp 4 (41,0), ktéry ma najmniejsza ilosé

wiazek. Wszystkic rdoznice miedzy tymi grupami sa islotne.

TABELA 3
Srednic wyslepowanie wigzek duzych i malych w procentach
w stosunku do ogdlnej ilodei wiazek
|
|

|
Biotyp nr | ]

!
05 1 3
| | 3 5 2

% wystepo- |

wania  wia-
zek duzych | 37,69 | 35,72 | 42,78 | 40,57

39,69 | 50,88 | 59,88

% wystepo-

wania  wia-
zek  malych | 62,31 | 64,28 | 57 22 | 30,43 [ 60,31 | 49,12 | 40,12

Srednia ogol- '
na ilod¢ wia- .
zek przyjela [
za 100 % 223 4 1 167,4 | 152,4 | 148,4 | 156,1

125,0 |1 102,2

Calkowita ilos¢ wiazek w przekroju wykazuje podobue zroznicowanie
do zroznicowania dla ilogei wiazek malych.

Najwicksza iloscia wiazek charakteryzuja sie przekroje poprzeczne lisci
biotypu 5 (223,4), nastepnie grupy biotypow 1, 3, 2 (167,4 — 152,4 — 148,4),

Ryc. 8. Wyodrebniony, szerokolistny biotyp nr 5
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nastepnie 6 (125,0) i w koncu biotyp 4 (102,2), ktéry ma najmnicjsza ilosé
wigzek. Wszystkie réznice miedzy tymi grupami, przy najmniejszej réznicy
udowodnionej wynoszacej 21,7 sa istotne.

Zestawienie powyzsze daje bardzo ciekawy obraz. Zauwaza si¢ bowiem,
ze w miare zmniejszania sie ogdlnej ilodei wiazek w przekroju poprzecznym
liscia od biotypu 5, majacego najwicksza ilos¢ wiazek, poprzez grupe bio-
typow 1, 3, 2, biotyp 6 do biotypu 4, charakteryzujacego sie najmniejsza
iloScia wiazek, wzrasta procentowy udzial wiazek duzych, a maleje pro-
centowy udzial wiazek malych. Ma to powazne znaczenie technologiczne.

DYSKUSJA T OMOWIENIE WYNIKOW

We wléknie technicznym otrzymanym z lisei jukki, daja sie wyrdznié
dwie, podobnie wielkie grupy wlékien; grube, ordynarne i delikatniejsze,
Nasilenie ich wystepowania odpowiada stosunkom dajacym si¢ zauwazyd
w anatomicznym przekroju poprzecznym lidcia. Wldkna ordynarne i grube
odpowiadaja duzym wiazkom znajdujacym si¢ w Srodku liscia, a wldkna
delikatniejsze wiazkom malym majacym ulozenie peryferyjne; tuz pod
skorka liscia. U pierwszych grubych, gdzie poklady wlékna w przekroju
poprzecznym przypominaja ksztaltem polksiezyce lub nawet polkola, ko-
moérki elementarne sa wieksze, o wiekszym Swietle i cienszej blonie komérko-
wej, podezas gdy drugie, delikatniejsze i majace poklady wldkna w wiek-
szodei wypadkow koliste, charakteryzuja si¢ mniejszymi, Scislej ulozonymi
komérkami elementarnymi, o mniejszym $wietle, przy czym z drugiej strony
Sciany komorek sa grube.

Wg badan A. Th. Cz a ji (1941) wiazki zewnelrzne, male w stosunku
do duzych wiazek lezacych wewnatrz liscia, posiadaja Scilejsza budowe
Scian komdrek elementarnych wlékna przy silniejszym zdrewnieniu tak
blaszek Srodkowych, jak i calych wiazek.

Ogolnie stopien zdrewnienia komdrek elementarnych wzrasta w miare
posuwania si¢ do wnetrza wiazek. Podobnie struktura scian komorek ele-
mentarnych polozonych wewnatrz jest Scislejsza niz na brzegu wiazek. Ma
to Scisly zwiazek z faktem, ze otrzymane przez Cza je¢ (1941) ciefsze
wlékna, ktérych Nm wahal si¢ w granicach od 102 do 204, charakteryzowaly
sie $rednim samozrywem 41,6 km, podczas gdy grube wlékna, ktorych
Nm wynosil od 58—97, mialy samozryw 35,8 km.

Numer metryczny (Nm) wiékna jest liczba niemianowana charakleryzujaca jego
stopiefi cienkodei. Oblicza sie go ze stosunku dlugodci do ciezaru wyrazonego w jednost-
kach miar: mm/mg, m/g, km/kg. _

Samozryw w kilometrach (S km) charakleryzujac wytrzymalo$¢ jest teoretyczna
dlugoécia wlékna, przy kidrej nastepuje zerwanie pod wlasnym cigzarem. Oblicza sig
praktycznie z iloczynu numeru metrycznego (Nm) i wylrzymalosei na zerwanie wyrazonej
w kG.
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[Lidcie wyodrebnionego biotypu 5, poza tym ze charakteryzuja sie¢ w anato-
micznym przekroju poprzecznym najwieksza iloscia wiazek, maja najwickszy
ndzial wiazek malych o cechach umozliwiajacych otrzymanie najwiekszego
procentu wlokien delikatnych.

Nalezy podkredli¢, ze procentowe udzialy, przeliczonych w przekrojach
anatomicznych wiazek nie odpowiadaja wprost procentowym udzialom
wldkien grubych, ordynarnych, zblizonych dlugoscia do dlugoéei lisei i wlo-
kien delikatnych krotszych, gdyz te ostatnie udzialy otrzymujemy na pod-
stawie danych wagowych. Na wartosé danych wagowyeh wplywa ciezar
wldkna poszezegolnych frakeji bez uwzglednienia numeréw metrycznych Nm,

Otrzymane wyniki badan anatomicznych daja pewien poglad na mozli-
wodel wykorzystania wldkna wyodrehnionyeh hiotypéw w praktyee i zwia-
zane z lym kierunki hodowli.

Zakladajac z gory, ze uzyskiwane z lidei jukki wlokno techniczne jest
przewaznic wldknem twardym, szorstkim i ordynarnym nalezy przypusz-
czal, ze wlokno pochodzace z lidel biotypow 4 i 6 bedzie najodpowiedniejsze
na wyroby grube: powrozy liny, a z bioltypu 5 na wyroby delikatniejsze.
Wydaje sie, ze roéliny biotypu 5, szerokolistne sa predestynowane do spe-
cjalnego zainteresowania w hodowli tych roglin.

STRESZCZENIE

Wyodrebniono kilka biotypow jukki wléknistej, ktdrych lidcie badano
anatomicznie,

Ustalono iloSciowe wystepowanic duzych i malyeh wiazek czystego
wlokna. Nasilenie wystepowania wiazek w przekrojach anatomicznych od-
powiada stosunkom dajacym si¢ zauwazy¢ we wléknie technicznym otrzy-
manym z lisei jukki, gdzie wyrdéznia sie dwie, wielkie grupy wlékien:
I. grube, ordynarne i 2. delikatniejsze.

Wi6kna ordynarne i grube odpowiadaja duzym wiazkom znajdujacym
sic.w Srodku lidcia, a wldkna delikatniejsze wiazkom malym majacym
nlozenie peryferyjne, tuz pod skérka lideia.

Wsréd wyodrebnionych biotypow wybija sie nr 5, charakteryzujacy sie
anatomicznym przekrojem o najwiekszej sumarycznej iloSci wiazek, przy
bardzo duzym udziale wiazek malych (62,31%) i najmniejszym udziale
wiazek duzych (37,69%).

Zakladajac z gory, ze uzyskiwane z lidei jukki wiékno techniczne jest
przewaznie wléknem twardym, szerokim i ordynarnym nalezy przypusz-
cza¢, ze widkno z lidci pochodzacych z biotypu 5 bedzie odpowiedniejsze
na wyroby delikatniejsze.

Zaklad Roslin Przemystowych WSR
w Poznaniu (Wplynelo dn. 3.2.1959 1)
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SUMMARY

At the experimental field station of the Higher Agricultural School at
at Swadzim, near Poznan, a few bio-types of fibrous yucca were sclected
and their leaves were anatomically studied. The occurrence of large, re-
gularly, built vascular bundles with crescent-shaped fibre layers and small
bundles of pure fibre was established quantitatively.

The occurrence intensity of bundles in anatomical cross scctions corresponds
to the relations observed in techmical fibres obtained from yucca leaves,
where two bigger groups of fibers, i.c. the coarse and the more tender may
be distinguished. Coarse and thick fibres correspond to the large bundles
occuring in the middle of a leaf, and the tender ones correspond to the small
bundles, which have a periferial situation immediately beneath the epi-
dermis.

Among the selected bio-types, no. 5 comes into prominence, and is cha-
racterized by largest total amount of bundles, with a very large percentage
of small bundles (62,31%) and the smallest percentage of large bundles
(37,69%).

The results of anatomical studies obtained, give some oricntation con-
cerning the possibilities of a practical exploitation of selected bio-types
and their use in relevant plant breeding programs. Accepting, that fibres ob-
tained from yucca leaves are mainly hard, coarse and rough, it may be
supposed that the fibre obtained from leaves of the no. 5 bio-type will be
more suitable for the more tender products. It appears that plants of the
no. 5 bio-type, which have broad lecaves, deserve special attention in the
breeding of this plant.
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