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Ustalenie dojrzalosci technologicznej lisci gatunku
Yucca filamentosa 1.

The establishment of technological maturity with species
Yucca filamentosa L.

ZDZISEAW KRZYSZTALOWSKI

Roslinami gatunku Yucca filamentosa L.! w naszych warunkach kli-
matycznych mozna zagospodarowywac gleby bardzo lekkie, nieuzytki i te-
reny przylesne. Liscie Y. filamentosa dostarczaja wlokna, ktére z uwagi
na grubos¢, twardosé, strukture i stopien zdrewnienia powszechnie
okreslane jest jako wlékno twarde (Schilling E. 1924; V. P6éschl
1932; Czaja A. Th. 1941; Botkin C. W.,, Shires L. B. 1944;
Weindling L. 1947). Ma ono z reguly posta¢ tasm, odpowia-
dajacych poszczegolnym lisciom. W tasmach wystepuja obok wldkien
szorstkich, grubych i “ordynarnych réwniez wlékna delikatniejsze 2.

Zbioréw lisci dokonywaé¢ mozna w roznych stadiach ich rozwoju.
Plony i jako$¢ otrzymywanego wlokna uzaleznione s w duzym sto-
pniu od stanu rozwoju zebranych lisci. Powstaje pytanie, w jakim
czasie w naszych warunkach nalezy zbieraé¢ liscie, zeby otrzymaé naj-
wigksza iloS¢ 1 najlepsza jakos¢ wldkna. Zagadnienie to porusza
V. Péschl (1932) w studiach nad wléknem jukki. Sugeruje on zbior
lisei wyros$nietych, przegietych na zewnatrz rozety, co wskazywaloby
wedlug autora ,,..na $lady rozpoczynajacego sie wiedniecia lisci, rozkla-
du i niszczenia wlokna”. Wskazuje rowniez na konieczno$é przeprowa-
dzania okresowych zbioréw w miare rozwoju lisci.

! Nazwy podawane w literaturze: A. Waga 1847 — szpilecznica C., szpilecz-
nik C. szpilka adamowa W.; S. Dowgielewicz 1954 — Adam’s needle, Bear
grass, Eve's thread (ang.), Palmlilie (niem.), jukka woloknistaja (ros.);: S. S. Stan-
kow; W. J. Taliew 1949 — jukka nitkowata, jukka wirginska.

* Geneza wystepowania tych obydwu grup wlékien, zostala oméwiona w pracy
pt. ,Technologiczne mozliwosci wykorzystania wyodrebnionych biotypéw Yucca
filamentosa L. na tle anatomicznego poréwnania lisci”. Acta Agrobotanica, Vol. IX,
nr 2, 1960, s, 159—170.
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Jednoczesnie interesujgce sg zmiany zachodzace we wloknie techni-
cznym i elementarnym w zaleznosci od terminu zbioru lisci oraz ich
wplyw na jakos$¢ wlokna.

Steinbrink C. (1930), badajac anatomiczna budowe widkien
elementarnych lnu w réznych stadiach dojrzalosci, stwierdzil, ze za-
warto$¢ ligniny w zaleznosei od czasu zbioru jest rozna. Podaje, ze
przed kwitnieniem w lodydze lnu znajduje sie 0,43% ligniny, w czasie
pelnego kwitnienia 0,59%, w stadium zoltej dojrzalosci 1,97%, a w sta-
dium pelnej dojrzalosci 4,06%. Jakkolwiek wynikow tych doswiadczen
nad wloknem lykowym Inu nie mozna transplantowa¢ przez analogie do
doswiadczen nad wloknem wyodrebnionym z lisei jukki widknistej, to
jednak dajg one pewien poglad na kierunek zmian.

W celu ustalenia sktadu chemicznego wtokna jukki, dostarczono liscie
(z kombinacji doswiadeczenia S) do Instytutu Przemysiu Wlokien Lyko-
wych w Poznaniu, gdzie W. Terpilowska (1955) oznaczyla sklad
chemiczny, w ramach wlasnych prac badawczych. Procentowa zawarto$c
wlokna w pojedynczych lisciach, wyodrebnionego metoda chemiczng
(przez gotowanie w 2% NaOH przez 45 minut), wahala si¢ w granicach
od 25,04 do 36,85%. Srednio wynosila 27,57%.

Wyniki analiz liSei i wlokna jukki wlékniste] w procentach, przed-
stawialy sie nastepujaco:

liscie wlokno
woda 9,77 7,36
popiot 4,10 1,77
substancje woskowe 14,23 7,92
ekstrakt wodny 2,40 4,98
ekstrakt 0,50 HCI 2,65 3,65
pektyna A 4,34 3,29
pektyny (ogolnie) 24,19 9,91
hemicelulozy 7,62 9,18
ligniny 3,84 441
celuloza 27,71 55,46
biatko 10,79 3,33
saponina
a) alkoholowy roztwdaér odparowany
do sucha 3,64
b) eterem wytrgcono =z alkoholo-
wego roztworu 2,62

Wiyniki analizy wykazaly, ze w stosunku do wiokien konopi i zaslazu
wlokno jukki zawieralo najwiece] popiolu, skladnikéw rozpuszczalnych
w 0,5% HCI, substancji pektynowych, pektyny A i substancji azotowych
(w przeliczeniu na bialko). Charakteryzowalo sie tez duza iloscig ekstraktu
wednego 1 substancji woskowych. Jakkolwiek najwiecej wlokna otrzy-
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mano z lisci jukki, zawieralo ono jednak malo celulozy (zaledwie 55,46%0),
bylo dos¢ mocno zlignizowane (4,41%) i posiadalo najwiecej organicznych
sktadnikow niecelulozowych. Z faktu, ze wlokna jukki wloknistej zawie-
raly stosunkowo malo celulozy, a obok tego ogromna ilos¢ substancji
pektynowych, Terpitowska W. (1955) przypuszcza za Zerebo-
wem? ze pektyny sa substancja wyjsciowa do formowania sie celulozy.
Celuloza we wloknie roslinnymn, wyrozniajacg sie odpornoscia na dzia-
lanie czynnikow chemicznych i fizycznych, stanowi jednak substancje
niejednolita, zmieniajaca swoja budowe w zaleznosci od stopnia rozwoju
rosliny. Pektyny oraz hemicelulozy, zawarte w liSciach i wldknie, podle-
gaja silniejszemu dzialaniu czynnikéw chemicznych i biologicznych od
czystej celulozy, co ma znaczenie, zwlaszcza przy procesie biologicznego
oddzielania wlokna od pozostalych czesci liscia.

Celem pracy bylo okreslenie wlasciwego, uzasadnionego terminu zbio-
ru lisci roslin, gatunku Yucca filamentosa L. oraz zaleznosci wydajnosci
i jakosci wlokna od ich rozwoju.

DOSWIADCZENIA WLASNE

Doswiadczenie zostalo zalozone na polu doswiadczalnym Zakltadu
Roslin Przemystowych WSR Poznan, w Swadzimiu, 31.IV.1951 r., na
glebie nalezacej do dobrych gleb lzejszych zalegajacych na podlozu gli-
niastym.

Przed zalozeniem doswiadczenia i wysadzeniem odsadek klaczowych
glebe zasilano nawozami mineralnymi w ilosci (w przeliczeniu na ha):

N — 30 kg w formie siarczanu amonu
PsO5; — 48 kg w formie superfosfatu
K> — 80 kg w formie 40" soli potasowej

Przeplonem byly okopowe na oborniku. Srednie wyniki oznaczet pH,
P:0s5, K20 (w mg/100 mg gleby) w 1953 r. przedstawialy sie nastepujaco:

pH P.0O; K.O
1. 875 5,5 3,5
2. 6,80 8,75 5,0

%1945 Zerebow L. P, Trudy pierwoj i wtoroj konfierencji po wysokomo-
lekularnym sojedinienijam. Akad. Nauk SSSR, s. 34.
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Rye. 1. Ogolny widok doswiadezen. Z lewej strony (na pierwszym i drugim planie)
widoczne poletka omawianego doswiadczenia

Poletka w nastepnych latach (1952—1955) nie byly nawozone. Do-
Swiadczenie obejmowalo dwa poletka, z ktérych kazde mialo na po-
wierzchni wynoszacej 75,25 m? po 301 roslin 4,

Rozstawa rzedow i odleglos¢ roslin w rzedzie wynosila 50 em.

Za kombinacje do$wiadczenia przyjeto dajace sie wyraznie wyodreb-
ni¢ trzy ,,postawy’” lisci w rozetce, skorelowane z odpowiednim rozwojem
lisci (ryc. 2).

1. Mlodsze liscie znajdujace sie w $rodku rozetki, barwy jasnozielo-
nej, majgce postawe mniej lub wiecej pionows, stojace prawie prosto-
padle do powierzchni gleby, oznaczono jako ,,stojace” (S). Dlugosé ich
przekraczala 40 cm.

2. Jako ,lezace” (L) oznaczono liscie najstarsze, osadzone najbardziej
na zewngtrz rozetki, barwy zielonej z odcieniem szarawym, niekiedy
bardzo lekko zasychajace na brzegach, ulozone prawie réwnolegle do
powierzchni gleby, czesto lezace na glebie lub dotykajace ja szczytami.

1 W dodwiadezeniu glownym (stanowigeym prace doktorska) rozpatrywano
wplyw rozstawy ro$lin przy réinych dawkach nawozowych na plon lisci, wydaj-
nosc¢ i jakosé wlokna Yueca filamentosa L.
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Ryec. 2. Roslina z oznaczonvmi, wyodrebnionymi kombinacjami

3. Liscie w pelni zielone, wyrosniete, przeginajace sie na zewnatrz
w $rodku blaszki liSciowej oznaczono jako ,przegiete” (P).

Dos$wiadczenie obejmowalo trzyletnie zbiory lisci (I — 1953 r., II —
1954 r., III — 1955 r.), wyodrebnienie oraz wycene organoleptyczna i la-
boratoryjng wiokna.

Terminy zbioréw lisci byly czesciowo uzaleznione od mozliwosci ich
przerobu w roszarni doswiadczalnej.

Zbierane osobno na polu liscie stojace, przegiete i lezgce przewozono
do roszarni IPWL w Poznaniu, gdzie odwazano dokladnie po 6 prob dla
kazdej kombinacji i oznaczano wilgotnosé lisci.
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Liscie rcszcno biologicznie w betonowych basenach do$wiadczalnych
0 pojemnosci 1 m®. Stosunek ciezarowy lisci do plynu roszeniowego
utrzymywano zblizony do 1:20. Proces roszenia odbywal si¢ w tempera-
turze plynu 35 lub 32°C, sprawdzanej codziennie parokrotnie. W razie
potrzeby plyn podgrzewano para do wymaganej temperatury. Wahania
temperatury w ciagu doby ogélnie wynosity 1—2°C. Stopien wyrosze-
nia okreslano po zmianach, jakim ulegaly liScie w czasie roszenia. Z chwi-
la zakonczenia roszenia lisci, przy jasniejacym plynie roszeniowym, usu-
wano plyn z basenu. Nastepnie wyroszone liscie plukano dwukrotnie
woda ciepla i raz woda zimng. Wplywalo to w pewnym stopniu na
oczyszczenie i rozjasnienie wlokna. Po spuszezeniu wody i ocieknieciu,
wyroszone liscie wyzymano usuwajac na drodze mechanicznej znaczna
ilos¢ zawartej wilgoci.

Trzepanie wykonywano na trzepaku kolowym o napedzie mechanicz-
nym. Po pierwszym trzepaniu wlékno ponownie plukano oraz wyzymano
i drugi raz trzepano.

Suszenie wiékna jukki odbywato sie na wolnym powietrzu. Po okresie
dwoch tygodni skladano je w magazynie dla uzyskania odpowiedniej
wilgotnosci, a po okolo 3—4 tygodniowym odlezeniu sie, okreslono ciezar,
pobierano proby na wilgotno$é i przepuszezano przez gniotarke-magiel,
ktora dodatkowo zmiekczala 1 oczyszczala wlokno 2z pozostalych,
przyschlych tkanek lisci. Po maglowaniu okreslano straty w czasie maglo-
wania i procentowa wydajnosé¢ wlokna (przy przeliczaniu na 12% wil-
gotnosci lisci i wlokna). Przeliczenie to jest stosowane normalnie w prak-
tyce wlokienniczej.

Wyodrebnione wlokno wyceniano organoleptycznie i laboratoryjnie.
Przy tej wycenie brano pod uwage glowne cechy wiokna dlugiego jukki,
mianowicie: wytrzymalo$¢, podzielnosc, delikatnosé, kolor i dlugosc.

Wytrzymalosé okreslano na podstawie oporu przy zerwaniu, odglosu oraz
wygladu koncow wldkna w miejscu zerwania. Podzielnoéé badano przeciggajac
tasiemki wldkna miedzy palcami, przy czym tasiemka rozpadala sie na pewna ilosc
mniej lub wigcej cienkich wlokien. Delikatno$é badano dotykiem zwracajagc uwage
na wystepujgcy czesto u jukki, sztuczny brak delikatnosci, spowodowany obecnoscia
nie odklejonej skorki przywartej do wlokna. Dlugosé wlokna dlugiego okres$lano na
podstawie dlugosci wiekszej masy wlokienek z uformowane]j garsci.

Wycena laboratoryjna obejmowala badania wytrzymalosci i cienkosci
wlokna jukki. Wytrzymalos¢ wlokna dlugiego oznaczano na dynamo-
metrze DKW 60.

Po odpowiednim przygotowaniu wlokna danych powtorzen pobierano
ze $rodka dlugosci ogolnej 30 probek, z ktérych kazda o dlugosci 270 mm
wazyla 420 mg. Tak pobrane probki, przed okresleniem ciezaru do
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120 mg, poddawano 12 godzinnej aklimatyzacji, po czym je zry-
wano. Ze wzgledu na to, ze wlokna techniczne jukki stopniowo zmniej-
szaja swoOj przekroj od podstawy ku wierzchotkowi, probki o cigzarze
420 mg byly podzielone na dwie polowy i ukladane odwrotnie. Tak wigc
orobka 420 mg skladala sie z dwoch warstw: jednej o cigzarze 210 mg
uiozonej normalnie i drugiej o tym samym ciezarze, ulozonej odwrotnie.
Zastosowano wiec pewne zmiany w ogélnie przyjetych normach przy-
gotowania probek do zrywu. Zapewnialy one mniej wigcej réwng gru-
bos¢ probek w kazdym miejscu tak, ze zrywy nastepowaly w srod-
kach dlugoesci badanych proébek.

Zmiany w metodyce przygotowania probek do badan wytrzymatosci
wlokien lisciastych (zwezajacych przekroj od podstawy ku wierzchol-
kowi) wydaja sie by¢ wlasciwe i godne zastosowania w przyszlych bada-
niach laboratoryjnych.

Zrywano trzy powtorzenia po 30 probek kazda. _

Cienko$¢ wldkna oznaczano w 9 powtorzeniach, w numerach metrycz-
nych (Nm), ktore okreslaja stosunek diugosci do ciezaru wilokna.

Po pobraniu reprezentatywnej probki z dwoéch powtérzen, wycinano
5-centymetrowy peczek wiokien ze srodka dlugosci probki. Z tego peczka,
ze $rodka, wycinano odeinki o dlugosei 10 mm. Trzy takie wycinki mie-
szano starannie, po czym z otrzymanej mieszanki odwazano trzy probki
po 100 mg. Na probkach o ciezarze 100 mg i dlugosci widkien 10 mm
przeprowadzano analize, ktora polegata na obliczaniu ilosci pojedynczych
wlokien zawartych w badanej probce. Za jedno wldkno uwazano wildkno
pojedyncze Iub wlokno rozszczepione mniej niz do polowy. Wildkien-
ka rozszczepione do polowy i bardziej, liczono za dwa wlokna. Wlo-
kienka rozszczepione na 3—4 liczono za 3—4 wlokna, w zaleznosci od
diugosci rozszezepionych czesci.

Cienkos¢ obliczano ze wzoru:

=l
Nm = ——
g
gdzie:
n — liczba wldkienek w proébce,
I — dlugos¢ wilokienek rowna 10 mm,
g — ciezar probki rowny 100 mg.

Otrzymane wyniki przeliczano pojedyncza analiza wariancji, na pod-
stawie ktorej obliczano F empiryczne Snedecora (F,). W przypadku gdy
I, bylo wieksze od F tablicowego (dla poziomu istotnosci P = 0,05) obli-
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czano roznice graniczng dla danych kombinacji (najmniejsza roznice
udowodniong = t- (s,).

Roznice miedzy $rednimi rozpatrywanych kombinacji przekraczajace
roznice graniczna, traktuje sie jako istotne.

WYNIKI DOSWIADCZENIA

Wyniki doswiadczenia zostaly zestawione w tabelach 1—3.

Jak wynika z tabeli 2 i 3, straty w czasie maglowania wlokna trzepa-
nego byly uzaleznione od podstawy lisci. Najmniejszymi stratami cha-
rakteryzowalo sie wlokno kombinacji S, najwiekszymi wlokno kombi-
nacji L. Straty w czasie maglowania wlékna kombinacji P byly zblizone
do strat kombinacji S.

TABELA 1

Dane ogdlne dotyczgce zblordw lifeci i roszenia bilologicznego

Cigsar |
poje=- Stosunek Tempe- taas
Rok Terniny dyncze] |cigsaru ratura Ckres s il
doswiad- abioréw préby  |roszone- piynu roszenia T !
czed 30':‘;“' ;‘;:::: od - do nia
(11dé) go W o:—
do wody basenie Bodas
o 2e.vIII, 12"
1 28.VIII.1954 2,40 1:20,9 35 °C h 290
10.1X%, 14
o 10.vIT, 10"
11 29.VIII.1954 2,50 1:20 32 “c 618
5.vIII, 8"
o 22.%. 1P
111 21.1X. 1955 2,50 1:20 32 "¢ e 214
3., of

Wplyw postawy lisci na procentows wydajnos¢ wiokna udowodniono
we wszystkich trzech latach doswiadczen.

Istotne roznice wystapily miedzy kombinacjami S i L oraz P i L.
Nieistotne okazaly sie roznice miedzy wydajnoscig wlokna z lisci stoja-
cych i przegietych. Najwyzsza wydajnosé wilokna uzyskano z lisci stoja-
cych, najnizszag z lisci lezgcych. Liscie przegiete we wszystkich wypad-
kach wykazywaly wydajnos¢ zblizong do wydajnosci lisci stojacych.

Zastosowano rowniez metode przeliczen wiokna w stosunku do lisci
swiezych, tj. ciezarow poczatkowych powtorzen. Metoda ta moze miec
zastosowanie przy zbiorach lisci jukki wldknistej, dajac perspektywiczny
poglad spodziewanych plonow wldékna. W tym wypadku nie uwzgled-
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TaBELE 2

Zbibreze zestawienie otrzymanych wynikéw (drednie z powtdrzef)

Potgda- Fombinac je
ny Rok
kieru- do=-
Qznaczenia S F L
k 4wiad-
zm?:n- C:eﬁ (stolgee) |(przegicte)| (lezace)
nogci
) 1 | 186,22% 202,52 198,05
Wilgotnodé lidei w 4
{irednie z 3 powtdrzer) 11 165,68 175,58 184,46
111 | 119,58 121,48 136,76 |
!
|
Cigzar widkna trzepane- i 0,241 0,221 0,163 |
go w kg** + 11 0,247 0,248 0,173 |
111 0,338 0,309 0,208
Cigzar wilkna trzepane- 1 0,234 0,211 0,155
- L4
EO=DSEEERaneEaIN LS . 11 0,231 0,241 0,162
111 0,324 0,29 0,196
Straty widkna trzepane-
go w czasie maglowania I 3945 3,78 5,75
w g (niprfgticzcnluﬁdc - 11 3,30 3,88 5,69
lisci W na o 12 :
wilgotnosei) 111 3,64 4,12 5,61
Wydajnos¢ widkna trzepa- 1 25,52 24,35 17,52
nego-maglowanego w %
(w przeliczeniu do lis- + 11 24,07 23,18 18,65
ci 1 widkna o 12% wil- 111 24,31 24,10 17,85
gotnosci)
Wydajnosc widkna tr;epa- 1 9,97 9,02 6,58
nego-maglowanego w
(przeliczone w stosunku * 11 10,14 942 433
do lisci 4wiesych) 111 12,35 12,19 8,45
Wytrzyuatodé widkna 1 18, 34 17,71 16,24
w kg . 11 18,84 18, 34 16,37
111 18,60 18,13 16,32
pPodzielnosc widékna w Nm 1 62,01 51,00 46,63
+ 1l 55,46 49,52 44,77
111 55,99 49,20 43,44
. Mo
* Wilgotno&é lifci w % obliezano wzorem: W = ———— . 100 gdzie:
Mw — Mo
Mw = masa lisci Swiezych, wilgotnych
Mo = masa lisci suchych (Zylinski T. — 1956. Meteorologia wl6kiennicza, cz. 1. s. 115.

Warszawa).

Wspolezynnik dla przeliczania cigzaréw (liSci i widkna) do 12% wilgotnosei (wilgotnosei
legalnej) obliczano wzorem:

100 + 12

wsp, = — 8 —,
100 + w

gdzie w = oznaczona wilgotnoi¢ danego surowca.

** Wilgotnosei wldékna (trzepanego i maglowanego) w poszczegdlnyeh latach doswiadezen
byly nastepujace: I — 11,17%, II — 11,03%, III — 11,00%. Dla przyktadu w/w wspoélczynnik
dla wilgotnosei ustalonej 11,17% wynosi 1,0074660.
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niano wilgotnosci poczatkowej lisci, podczas gdy ciezary wlokna przeli-
czano do wilgotnosci legalnej. Otrzymane przy zastosowaniu tego prze-
liczenia wyniki byly nizsze od poprzednio omawianych, ale uklad
warto$ci byl podobny, z wyjatkiem lat 1953 i 1954, gdzie wystgpila istotna
réznica miedzy kombinacjami P i S.

TaBELa 3

Zbiorcze zestawienie réfnic migdzy Srednimi Yombinac,.

Ho]_: Réznice migdzy Rétnice g"':'i'
do 4rednimi kombinacji czne (na)
Qznaczenia dwiad- L mnie)sze réz-
czed nice udowod-
§=-P|P=-1L 85~-L nione)
Straty wié]mi trz'epaneio I| 0,33 1,97 2,% 1,06
w czasie maglowania w
(w przeliczeniu do lidci Ir| 0,58 1,81 2,39 0,83
widkna o 12% wilgotnosci) III| 0,48 1,49 1,97 0,70
i‘yﬂa}noégi wibkna T.;z?pa— I| 1417 6,83 8,00 2,06
nego-maglowanego w W
przeliczeniu do lidei 4 II| 0,89 4455 5044 1524
widkna o 12 % wilgotnodel) III| 0,21 6,25 6,46 1,13
Iydajnogi widkna t,;:c;;a— I| 0,95 2,44 3,39 0,80
nego-maglowanego w _
(przeliczenie w stosunku Ir| 0,72 2,09 2,81 0453
do lifci Swiesych) III | 0,16 3074 3,90 1,18
Wytrzymaosé wibkna T| 0,63 1947 2410 1,33
(xG) 11| 0,50 1,97 2,47 0,72
IIT | 0,47 1,81 2,28 0,62
Podzlelnosé widkna 111,01 4,31 | 15,38 9,46
(nam) - 1| 5,98 | 4,75 | 10,69 2,81
III 6,79 5,76 12,55 3,04

W wytrzymalosci wldkna istotne roznice wystapily miedzy kombi-
nacjami S i L oraz P i L. Roznice miedzy kombinacjami S i P we wszyst-
kich trzech latach do$wiadczen okazaly si¢ nieistotne. Wiékno pochodzace
z lisci lezacych (L) charakteryzowalo sie najslabszg wytrzymaloscia na
zerwanie. Jakkolwiek miedzy wytrzymaloscia wldkien pochodzacych
z lisci stojacych (S) a lisci przegietych (P) roznice sg statystycznie nie-
istotne, nalezy podkresli¢ fakt, ze srednie wytrzymalosci wlokien kombi-
nacji S sa w kazdym roku nieco wyzsze.

Istotne réznice w podzielnosci wiokna w pierwszym roku doswiadczen
wystapily miedzy kombinacjami S i P oraz S i L. Réznica miedzy kombi-
nacjami P i L okazala si¢ nieistotna. Wlokno z lisci stojacych (S) bylo
najbardziej, a z lisci lezacych (L) najmniej podzielne. Podzielnosé¢ wlokna
z lisci przegietych (P), okreslona wycena laboratoryjna, byla istotnie gor-
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TABELA 4

Wycena organoleptyozna wldlma

ol BOE Pod Delik D
doéw, | Wytrzymg- odzlel- L] at- N U w a 1
nac je v 20‘;65 noéé;' node I Kolor i &
I od moenej | od dredniej irednia brudnozielon=— so mie jscaml wystepujs
do bardzo do do dosyé kawy z odcle- pasma sklejone, la=
moone ) dobrej dobre} niem rudawym skérka 4rednio dudo.
do kremowego Sg miejsca o slab-
sze] podzielnodel
niz dobre}
5 11 od mocne ] ziclonkawy
stojg- do bardzo dobra dosyd z odeleniem 50 ::gl;érks bardzo
oa mocne dobra kremoworuda-
wym
ITT od moecne) dosyé kremowy z ed- naskérka okolo S#
do bardzo dobra dobra cleniem ruda- 48 Tadmy widékna dz‘leia
moone ) wozielonkawynm sie dobrze
1 od dosyé érednia, mie} érednia brudnokremowo- podzielnodé widkna
mocne) do | mle)scami dot do dosyéd téttawy z od= 48 w tasdmie érednia,
mocne J dobras nie - | dobrej; clenien zie- Naskérka malo
Jednolita na| miejscami lonkawym
cate] diu- staba
poded
P 11 od mocne] | dobra; miej-| dosyé do- zielonkawy =z w tadmie podzielnoéé
prze= do bardzo | scam!l £red- | bra; wmilej)- | cdecleniem 50 dosyé dobra, Bardzo
glete mocne J nia scami kremoworuda-— malo naskérka
férednia wym
II1 od mocne] | dobra, dosyé¢ dob- | zielonkawy z 50 w tadmach przy dosyé
do bardzo | mie jscami raj miej- cdeieniem dobrej podzielnodei,
mocne érednia scami kremoworuda-— spotyka sig platy
drednia wym skérki
1 od mocne) | od zlej slaba, miej< jasnozielonka- wldkno robi wrazenie
do bardzo | przez bar- scami na ca- wy z odcieniem| &6 sklejonego, uklada
L mocne ) dzo slabg tej dtugoé- | brudnokremo-— sile tadmami wg 114-
letg~ do slabej " | eoi wym ol, Spotyka sig
ce do#d duso naskérka
II od mocnej | od érednie) érednia, zielonkawy g wiékno robi miejsoa-
do bardzo | do slabej, mie jscami odeienien &7 wi wrazenie sklejo-
mocne ) nie jedno- na 1/4 do brudnokremowo— nego, uktada sig
1ita 3/4 wibk- rudawym i tagmami wg lidei.
na staba Naskérka male
III | od érednio | 4rednia, érednia zielonkawy naskérka okolo 5%,
mocne) do | niejednolita| miejscami z odeienien 47 Widkno uklada sie
moone ) 8g tadmy o staba, sg brudnawo-kre- tadmanmi odpowiada-
slabe] po- cale tadmy | mowo-rudawym Jgoymi lidoiom, Sg
dzielnodol o stabej miejsoa lekko skle—
delikatnod- Jone
ol

* Wyrdzniane stopnie wytrzymalosci: 1. bardzo mocna; 2, mocna; 3. do$¢ mocna; 4. gred-
nia; 5. slaba. i

** Przyjete stopnie podzielnosci i delikatnosei: 1. bardzo dobra; 2. dobra; 3. dosyé¢ dobra:
4. §rednia; 5. slaba; 6. bardzo slaba; 7. zla.

sza od podzielnosci wldkna z lisci stojacych (S) i zblizona do podzielnosci
wlokna z lisci lezacych (L). '

W' pozostalych latach do$wiadczen wszystkie réznice podzielnosci
wlokna miedzy kombinacjami okazaly sie istotne. Najbardziej podzielne
bylo wlékno pochodzace z lisci stojacych, najmniej widkno z lisci leza-
cych. Wiokno lisci przegietych, w tych dwoch latach, charakteryzowalo
sie podzielnoscia posrednia.



16 Z. Krzysztatowski

DYSKUSJA

Wyodrebnione wlékna techniczne skladaja sie z wlokien elementar-
nych, w ktérych dominujaca role odgrywaja blony komoérkowe. Ich bu-
dowa oraz sklad chemiczny podlegaja szeregowi réznych zmian, od po-
czatkowego wzrostu lisci az do chwili ich calkowitego obumierania. Blony
komoérkowe biora udzial w procesach fizjologicznych zachodzacych
wewnatrz komoérek tak dlugo, az nastapi calkowite cbumarcie komorek.
Z wynikéw analizy chemicznej lisci wyrosnietych, ale mlodych (kombi-
nacji S), otrzymanych przez W. Terpilowska (1955) wynika, ze
wldékno jukki wldknistej juz w tym okresie jest w duzym stopniu zligni-
zowane (4,41%). W poézniejszych fazach rozwojowych i po wyrosnieciu
lisci zachodzi w elementarnych wloknach dalszy intensywny proces ligni-
zacji blon komorkowych. Zdrewnienie wlokna zwieksza wprawdzie jego
odporno$é¢ na zgniecenie, ale wplywa jednocze$nie na zmniejszenie ela-
stycznoscei i odpornosci na rozcigganie. Mozna przyjac, ze silne zdrewnie-
nie jest oznaka nizszej jakosci wildkna. Wezeéniejsze zbiory lisci za-
pewniaja otrzymanie wlokna wyzszej jakosci. W liSciach najstarszych,
lezacych nie zanika ilos¢ wlokna, ale z powodu daleko posunietych pro-
cesow zdrewnienia staje si¢ ono slabsze, tak ze w trakcie przerobu tech-
nologicznego cze$¢ jego przechodzi do wytrzepkéw lub odpadkow.

Poréwnujac przeprowadzone wlasne doswiadczenia z do$wiadczeniami
przeprowadzonymi przez A. Kuczynska (1954) nalezy przyjac, ze
prawdopodobnie na dluzszy okres trwania procesu roszenia biologicznego
w II roku (1954) mialy wplyw nie ustalone réznice w jakosci surowca.
Liscie jukki wloknistej jako surowiec roszarniczy sg jeszcze niezbyt
poznane i podobnie jak okreslenie optymalnych parametréw roszenia
biologicznego wymagaja dalszych, écistych badan.

WNIOSKI

Analiza uzyskanych wynikow pozwala na wysuniecie nastepujgcych
wnioskow:

1. Stan rozwojowy lisci wplywa na ilo§é i jakosé otrzymywanego
wlékna z roslin gatunku Yucca filamentosa L.

2. Maglowanie wlokna trzepanego, bedace jedng z form mechanicz-
nego oczyszczania i uszlachetniania wlékna, powoduje pewne straty, ktore
sa najwyzsze przy przerobie wlokna wyodrebnionego z lisci najstar-
szych, lezacych.

3. Zbiory lisci mlodych, wyrosnietych, ktére charakteryzuja sie w ro-
zecie postawa zblizong do pionowej i liSci przeginajacych swe blaszki
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lisciowe na zewnatrz rozety, zapewniaja najwieksza wydajnos¢ i najlepszg
jakos¢ wlokna wyodrebnionego metoda biologiczng.

Stan rozwojowy lisci pierwszych nalezy przyja¢ jako wcezesne, a dru-
gich jako pdzne stadium dojrzalosci technologicznej.

4. Liscie najstarsze, majace w rozecie postawe prawie rownolegla do
powierzchni gleby, charakteryzuja si¢ mniejsza wydajnoscia wlokna, kto-
re poza tym jest gorszej jakosci.

5. Zbierajac liscie wezesnie zyskuje sie na plonie i jakosci wlokna.
natomiast traci sie na czestym (4—>5-krotnym) powtarzaniu zbiorow,
ktore ze wzgledu na pracochlonnos¢ decyduja o oplacalnosci eksploatacji.

6. Termin zbioru liSci przypada¢ powinien miedzy wczesna a pozna
dojrzaloscia technologiczng lisci, w okresie gdy liscie sa juz wyrosniete,
majg ponad 40 cm dlugosci, stoja w rozecie lub zaczynaja sie przeginac.
Liscie lezgce, dajac niejednolity surowiec (czesé¢ lisci jest zielonoszarawa,
a cze$¢ mniej lub wiecej przeschnieta), utrudniaja procesy zachodzace
w trakcie roszenia biologicznego i przerobu, co w konsekwencji powoduje
niejednolitos¢ wlokna. Niemniej jest to surowiec, z ktérego mozna otrzy-
mac dos¢ silne, lecz malo podzielne widkno.

7. Biorac pod uwage zaobserwowany rozwdj roslin nalezy przyjaé
za V. Pischlem (1932) koniecznos$¢ przeprowadzania w danym roku
kilkakrotnych zbiorow lisci. Ze wzgledow ekonomicznych, nalezy tak
wybiera¢ terminy zbioréw, by mozna bylo jednorazowo zebraé i prze-
robi¢ jak najwiekszg ilosé lisci i by ilos¢ zbiorow nie przekraczala trzech
w ciggu okresu wegetacyjnego.

Instytutowi Przemyslu Wiokien Lykowych w Poznaniu, uprzejmie dziekuje za
oddanie do dyspozyeji basenéw oraz parku maszynowego dla przeprowadzenia
omawianych doswiadczen.

Zaktad Roslin Przemystowych WSR _
w Poznaniu (Wplynelo: 29.I1V.1960)

SUMMARY

During the three years between 1953 and 1955 a research was carried
out intended to establish a relationship between the development of
leaves and the yield and quality of fibres in Yucca filamentosa L. The
experimental combinations were assumed according to the three clearly
distinct positions of the leaves in the rosette: errect leaves (S) drooping
leaves (P), and lying leaves (L). These three positions were well
correlated to the developmental stage of leaves. The analysis of the
results from this investigation leads to the following conclusions:

2 — Acta Agrobotanica
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1. The developmental stage of Yucca filamentosa leaves has a signi-
ficant influence on the yield and the quality of the produced fibres.

2. The highest yields and the best quality of fibres isolated by bio-
logical treatment are obtained from crops of young well grown leaves
with a nearly vertical position in the rosette and of leaves drooping
outward in the rosette.

The leaves in the errect and the drooping positions corresponds to
the stages of early and late technical maturity.

3. The oldest leaves, which in the rosette have an almost horizontal
position parallel to the ground surface, are characterized by the lowest
yields and an inferior quality of fibres. In the old leaves the amount of
fibres does not decrease, but owing to the far advanced lignification
processes the fibres become much weaker and are, thus, broken and
rejected in the treatment.

Yucca leaves should be cropped at the stage between early and late
technical maturity. For economic reason the dates of crops should be
chosen in such a moment that the largest possible amount of leaves
is cropped and treated at one time. The number of crops should not be
more than three in one season.
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